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Leitprogramme transluzentes Filzen

FLACHEN TRANSLUZENT FILZEN

Im Gegensatz zu einer kompakten, reissfesten und robusten Filzflache lasst sich eine Filzflache auch fein und durch-
scheinend herstellen. Auf Grund der transparenten Wirkung, die damit erzielt werden kann, heisst dieses Verfahren
«Transluzentes Filzen». Fur die «Transluzente Filztechnik» legt man lange starke Wollhaare so diinn wie méglich
aus. Das Herstellungsverfahren verlauft analog dem Nassfilzprozess. Um einen durchscheinenden Filz zu erhal-
ten missen die Wollhaare hauchdiinn, jedoch in mindestens drei Schichten ausgelegt werden. Dabei konnen zu den
Schafhaaren weitere Haare, Faden, Garne und evtl. auch Pflanzenteile mit eingefilzt werden.

WOLLHAARE AUSWAHLEN

Walliser Schwarznasen
Schafhaare

Langes, starkes, gerades Haar Langes, starkes, gekrduseltes Haar Arbeitsplatz vorbereiten

Material und Hilfsmittel
- Grobe Wollhaare vom Walliser Schwarznasenschaf oder vom Englischen Wensleydaleschaf. Dabei kann sowohl

Wollvlies wie auch Kammzug verwendet werden.
- Luftpolsterfolie, Kunststofffolie, Wasserspritzer, Frottiertuch, Seife

LICHTDURCHLASSIGE FLACHE FILZEN

Die Wollhaare werden so diinn wie moglich auf die markierte Flache in zwei bis drei Schichten ausgelegt. Wichtig
fur das «Transluzente Filzen» ist eine Materialqualitat mit langem Schafhaar.

Das feine Auslegen mit wenig Wollhaare erfordert Ubung.
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2. Schicht 1. Schicht

Wollhaare in zwei bis drei Schichten auf die

Diese feinen Biischel ziegelartig, leicht
Luftpolster- oder Schaumstofffolie auslegen.

lberlappend auslegen. Eine Schicht in
Querrichtung, die ndchste Vliesschichtin Langs-
richtung. Wollhaare abwagen, sonst ist der Materi-
alschwund ungleich.

Wollfasernvon ca. 10 cm aus einem
Streifen Vlies oder Kammzug
ziehen.
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Die Wollhaare werden mit heissem Seifenwasser
eingespritz, dabei sollte nicht zuviel Wasser
verwendet werden, um zu verhindern, dass die
feine Wollschicht weggeschwemmt wird.

Zwischen die zweite und dritte Schicht kénnen
lockige gewellte Wollfasern oder anderes Material
wie ausgesuchte Wollflocken, Faden, Flachsfasern
usw. als Lichteffekt aufgelegt werden.

Der Fantasie in der Materialwahl und Musterge-
staltung sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist,
dass Uber das aufgelegte Material eine dritte feine
Schicht Wollhaare gelegt wird.

Transluzente Filzfldche mit eigelegten Silbert-
halern (Lunaria)

Getrocknete Bliiten oder Blatter lassen sich
einfilzen. Durch das Besprithen mit warmem
Seifenwasser wird das Pflanzenmaterial weich und
elastisch. Um den diinnen Filz und das Pflanzen-
material schonend zu behandeln wird zuerst mit
der feinen Reibetechnik und dann mit der
Rolltechnik gefilzt.

Im nédchsten Schritt wird eine feine Kunststofffolie
iber die benetzten Wollschichten gelegt. Die Folie
ist ein Hilfsmittel, um die fein ausgelegten
Wollhaare nicht auseinander zu schieben. Mit der
flachen Hand werden die Fasern von der Mitte zum
Rand ineinander gedriickt. Dadurch wird die Luft
zwischen den Fasern und der Folie herausgepresst
und die Wollfasern kénnen ineinander verzahnen.

Nun wird auch die Folie mit dem Wasserspriher
mit Seifenwasser befeuchtet. Kreisformig, mit
leicht rotierenden Handen werden die
Wollschichten mit der Reibetechnik und wenig
Druck angefilzt. Damit eine gleichméssige Flache
entsteht, wird die Filzfldche immer in der gleichen
Richtung (Uhrzeigersinn) um 90° gedreht und
wieder gefilzt.

Filzprobe mit Lupe

Diesen Vorgang solang wiederholen bis die
Wollfasern gut verfilzt, aber nicht gewalkt sind. Die
Fasern halten zusammen, kdnnen aber noch
herausgezogen werden.

Nach der Reibetechnik folgt die Rolltechnik, so
wird der Filz schonender gewalkt. Die Filzflache
wird samt Frottiertuch und Folie um eine Rolle
(Holz oder Schaumstoff) gewickelt und mit beiden
Handen gerollt (Abbildung). Die Rolle immer
wieder 6ffnen und die Filzflache glattstreichen, 90°
drehen. Diesen Vorgang solange wiederholen bis
sich die Fasern verfilzt haben. Dieser Prozess
entspricht dem Walkprozess bei einer robusten
Filzflache.

Mit beiden Handen rollen

Vor dem Behandeln der Oberflache die Filzflache
sorgfaltig zusammenfalten. In der Hand unter
fliessendem Wasser auswaschen und fein
ausdriicken. Nochmals in ein Frottiertuch einrollen
und damit das Uberschiissige Wasser entziehen.
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